Piiloha je nedilnou soudasti
osvéddéeni o akreditaci ¢.: 54/2023 ze dne: 6. 2. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o.
Zkusebni laboratof
Husova 2274, 508 01 Hofice

Pracoviité zkuSebni laboratoie:
1. ZL1. Hokice Husova 2274, 508 01 Hofice
2. ZL poboéka Bila Lhota Bila Lhota 34, 783 26 Bila Lhota

LaboratoF uplatiiuje flexibilni pFistup k rozsahu akreditace upresnény v dodatku. Aktudlni
seznam {innosti provddénych vrdmci pFiznaného flexibilniho rozsahu je k dispozici
v laboratori u vedouciho a jeho zdstupce.

Laboratof poskytuje odbornd stanoviska a interpretace vysledkii zkouser.

Laborato¥ je zpiisobild provddét samostatné vzorkovani.

Zkousky:
Poradové l P¥esny ndzev Identifikace .
Zislo! zkufebniho postupu/metody zkuSebniho postupw/metody? PFedmét zkousky
1! | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 1097-1 Kamenivo
otéru (mikro-Deval)
2! | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 13450, p#il. E Kamenivo pro kolejové
 otéru (mikro-Deval) loze

317 i Stanoveni odolnosti proti CSN EN 1097-2, kap. 5 Kamenivo
t drceni zkuSebni metodou

Los Angeles
412 | Stanoveni soutinitele Los | CSN EN 13450, piil. C Kamenivo pro kolejové
Angeles loze
5! | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 1097-2, kap. 6 Kamenivo
drceni zkuSebni metodou
drtitelnosti v razu
6' | Stanoveni hodnoty CSN EN 13450, ptil. D Kamenivo pro kolejové
drtitelnosti v rdzu loze
7'2 | Stanoveni sypné hmotnosti | CSN EN 1097-3 Kamenivo
a mezerovitosti
812 | Stanoveni vlhkosti susenim : CSN EN 1097-5 Kamenivo
v sudarné
912 | Stanoveni objemové CSN EN 1097-6 Kamenivo
hmotnosti zrm a
nasakavosti
10' | Stanoveni m&mé hmotnosti | CSN EN 1097-7 Kamenivo
fileru - Pyknometricka
zkouska
11" | Stanoveni hodnoty Kamenivo
ohladitelnosti




Piiloha je nedilnou souddsti
osvédcéeni o akreditaci &.: 54/2023 ze dne: 6. 2. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o.
Zkusebni laboratof
Husova 2274, 508 01 Hofice

PoFadové Piesny ndzev Identifikace .
tslo' zkudebniho postupu/metody zkusebniho postupu/metody? Predmét zkouZky
122 | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 1367-1 Kamenivo

zmrazovani a rozmrazovani
| 132 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 13450, piil. F Kamenivo pro kolejové
; zmrazovani a rozmrazovani loZe
14! | Stanoveni odolnosti vi¢i | CSN EN 1367-2 Kamenivo
teploté a zvétravani -
Zkouska siranem
hofeénatym
15! |Stanoveni odolnosti CSN EN 13450, ptil. G Kamenivo pro kolejové
zkouskou siranem loZe
hofecnatym
' 16! | Stanoveni odolnosti vici CSN EN 1367-3 Kamenivo
teploté a zvétravani -
Zkouska varem pro
rozpadavy &edi¢
1722 | Stanoveni lehkych CSN EN 1744-1+A1, Kamenivo
zneditujicich &astic kap. 14.2
1812 ; Stanoveni potencidlni CSN EN 1744-1+Al, Kamenivo
piitomnosti humusu kap. 15.1
19" | Stanoveni jednoduchého CSN EN 932-3 Kamenivo
petrografick¢ho popisu
| 20'2 | Stanoveni zrnitosti - Sftovy | CSN EN 933-1 Kamenivo
| rozbor
2112 ! Stanoveni tvaru zrn - Index | CSN EN 933-3 Kamenivo
plochosti
2212 | Stanoveni tvaru zrm - CSN EN 933-4 Kamenivo
Tvarovy index
2312 | Stanoveni podilu drcenych |CSN EN 933-5 Kamenivo
'zrn
24! | Stanoveni tekutosti CSN EN 933-6, kap. 8 Kamenivo
25! | Stanoveni obsahu schranek | CSN EN 933-7 Kamenivo
ZivoCichi - podil schranek
Zivo€ichh
2612 | Zkouska ekvivalentu pisku EN 933-8+A1 Kamenivo
27 | Zkouska methylenovou Kamenivo
modFi §\\> 0
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Piiloha je nedilnou souddsti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 54/2023 ze dne: 6. 2. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o.

ZkuSebni laboratof

Husova 2274, 508 01 Hofice

Poradové

PEesny nazev

Identifikace

gisto! zkuSebniho postupu/metody zkusebniho postupu/metody? Piedmét zkousky

28! | Zkouska zrnitosti filert CSN EN 933-10 Kamenivo
(prosévani proudem
vzduchu)

2912 | Stanoveni trvanlivosti CSN 721176, kap. II.A | Kamenivo
hutného kameniva
urychlenou zkouskou
siranem sodnym

30'2 |Stanoveni rozlignych &astic | CSN 72 1180 Kamenivo
kameniva

31" |Stanovenf alkalické CSN 72 1160 Kamenivo, kdmen
rozpinavosti pfirodniho
stavebniho uhli¢itanového
kamene

32! |Dilatometricka zkouska | CSN 72 1179, kap. B; Kamenivo
rozpinani cementové malty TP 137, pHil. 2

3312 | Zkougka ztratou sufenim | CSN 72 1187 Kamenivo

34! | Stanoveni alkalické TP 137, ptil. 1 Kamenivo
rozpinavosti

35! | Stanoven{ ostrohrannosti | OTP §Z ¢j. 38992/2020- | Kamenivo pro kolejové
zrn SZ-GR-013 (3), piil. E loZe

36' |Stanovenf souginitele CSN EN 1925 Kémen
nasakavosti vodou
plsobenim vzlinavosti

37" | Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 1926 Kamen

38' |Stanoveni m&mé CSN EN 1936 Kamen
a objemové hmotnosti
a celkové a oteviené
pérovitosti

397 | Stanoveni objemové CSN EN 14617-1 Umély kamen
hmotnosti a nasdkavosti

40" |Stanoveni mrazuvzdornosti | CSN EN 12371 Kamen

41' |Stanoveni pevnosti za CSN EN 12372 Kamen
ohybu pfi soustfedném
zatiZzeni

42! | Stanoveni pevnosti za Umély kémen

ohybu

43

Neobsazeno




Priloha je nedilnou souéasti

osvéddleni o akreditaci €.: 54/2023 ze dne: 6. 2. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkuiebna kamene a kameniva, s.r.o.

Zkusebni laboratof

Husova 2274, 508 01 Hofice

Pofadove

Piesny ndzev

Identifikace

Eislo! A zku$ebniho postupu/metody zkuZebniho pr,nstupu.r‘metody2 Predmét zkousky
44! | Petrograficky rozbor CSN EN 12407 Kamen
45! | Stanoven nasékavosti CSN EN 13755 Kamen
vodou za atmosférického
tlaku
46' | Stanoveni trzného zatizeni |CSN EN 13364 Kamen
v otvoru pro kolik
47" | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 14066 Kémen
 tepelnému Soku
48! ' Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 14157 Kamen
; obrusu
49! | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 13919 Kamen
 starnuti pisobenim oxidu
' sifiditého pti zvySené
 vihkosti
50%! | Stanoveni geometrickych | CSN EN 13373 Kéamen
| charakteristik vyrobki
51 |Stanoveni dynamického | CSN EN 14146, Kémen
E modulu pruZnosti (pomoci | kap.52a7.2.2
zakladni resonanéni
frekvence)
52" | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 14231 Kémen
kluzu pomoci zkusebniho
kyvadla
531 Petrograficky rozbor CSN 72 1153 Ké4men, kamenivo
54! | Stanoveni odolnosti proti | CSN 72 1159 Kéamen
vlivu povétrnosti
55! i Stanoveni odolnosti proti | CSN 73 1326, kap. II. A | Kémen, ztvrdly beton
pisobeni vody
a chemickych
rozmrazovacich latek
56! |Stanoveni nasidkavosti CSN EN 772-11 Ztvrdly beton, kamen,
vlivem kapilarity zdici prvky,
a podatedni rychlosti porobetonové tvarnice
nasakavosti
57! !Stanoveni pevnosti v tlaku Ztvrdly beton

zkuSebnich téles




Priloha je nedilnou soudasti

osvéddeni o akreditaci &.: 54/2023 ze dne: 6. 2. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkufebna kamene a kameniva, s.r.o.

ZkuSebni laboratof

Husova 2274, 508 01 Hofice

Pofadové

Pfesny ndzev

Identifikace

kap.5.5

tislo! zku$ebriho postupu/metody zkuSebniho postupulmetodyz hibedmetzkousicy
| 58' |Stanoveni pevnosti vtahu |CSN EN 12390-5 Ztvrdly beton

ohybem zkuSebnich téles

59' | Stanoveni objemové CSN EN 12390-7 Ztvrdly beton
hmotnosti

60! |Stanoveni alkalické STN 72 1160 Kamenivo, kdmen
rozpinavosti
uhlié¢itanového kamene

61' |Stanoveni odolnosti vii&i | CSN EN 1367-5 Kamenivo
tepelnym Soktm

62! |Stanoveni zrnitostnich CSN EN 13383-2, kap. 5 Kéamen, kamenivo
podilii hrubého zrn&ni

63*! | Stanoveni rozloZeni CSN EN 13383-2, kap. 6 Kamen, kamenivo
hmotnosti u lehkého
a t€Zkého zrnéni

64*! | Stanoveni podilu kus C'SN EN 13383-2, kap. 7 Kimen, kamenivo
kamene pro vodni stavby
s pomé&rem délky k
tloudt’ce vétdim neZz 3

65! | Stanoveni objemové CSN EN 13383-2, kap. 8 Kamen, kamenivo
hmotnosti a nasdkavosti

66' | Stanoveni odolnosti viiéi CSN EN 13383-2, kap. 9 Kamen, kamenivo
zmrazovani a rozmrazovani

67' |Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 12370 Kéamen
krystalizaci soli

68' | Stanoveni statického CSN EN 14580 Kémen
modulu pruZnosti

69' | Stanoveni pevnosti v tlaku CSNEN 772-1+Al Zdici prvky

70! | Stanoveni objemové CSN EN 772-13 Zdici prvky,
hmotnosti za sucha materidly pro zdici prvky

71" | Stanoveni mrazuvzdornosti | CSN EN 14617-5 Umély kamen

72! | Stanoveni meze tekutosti | CSN EN ISO 17892-12, Zeminy, kamenivo
kuZelovou metodou kap. 5.3

7312 | Stanoveni meze plasticity | CSN EN ISO 17892-12, Zeminy, kamenivo




Ptiloha je nedilnou soudéasti

osvédéeni o akreditaci &.: 54/2023 z¢ dne: 6. 2. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.

ZkuSebni laboratof

Husova 2274, 508 01 Hofice

Pofadové
Eislo!

Piesny nizev
zkn$ebniho postupu/metody

Identifikace
zkuebniho pestupwmetody?®

PEedmit zkoun¥ky

74!

Stanoveni laboratorni
srovnavaci objemové
hmotnosti a vlhkosti —
Proctorova zkouska

CSN EN 13286-2

Zeminy, kamenivo

75!

Stanoveni rozméri

CSN EN 772-16

Zdici prvky

76!

Stanoveni rovinnosti

CSN EN 772-20

Zdici prvky

77

Stanoveni lomové energie

CSN EN 14158

Kamen

78!

Stanoveni rozpinavosti
ocelatské strusky

CSN EN 1744-1+A1,
kap. 19.3

Umélé kamenivo

79!

Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani
za pfitomnosti soli (NaCl)

CSN EN 1367-6

Kamenivo

80!

t Stanoveni odolnosti proti
' obrusu pneumatikami
| s hroty - Neordicka zkouska

CSN EN 1097-9

Kamenivo

81!

Stanoveni sloZek pro
klasifikaci hrubého
recyklovaného kameniva

CSN EN 933-11

Kamenivo

82!

' Zkouka delta krouzek
' a kulitka

CSN EN 13179-1

Filer pro asfaltové smési

83!

Stanoveni hustoty,
objemové hmotnosti
' a celkové a oteviené
| pérovitosti

C'SN EN 772-4

Zdici prvky z ptirodniho
kamene

84!

Stanoven{ citlivosti
‘na zmé&ny vzhledu
zpiisobené tepelnymi cykly

CSN EN 16140

Kamen

85!

Stanoveni asfaltového ¢isla

CSN EN 13179-2

Filer pro asfaltové smési

86!

Stanoveni smrit'ovani

CSN EN 1367-4

Kamenivo

87!

Stanoveni kalifornského
poméru inosnosti,
okamzitého indexu
unosnosti a linearniho
bobtnani

CSN EN 13286-47

Zeminy, kamenivo

88!

Stanoveni znamek
rozpadavosti
»sonnenbrand“ a rozpadu
oceléfskych strusek

CSN EN 13383-2, kap. 10

Kamenivo, occlafska
struska

Strana 6




Priloha je nedilnou soudasti

osvéddleni o akreditaci €.: 54/2023 ze dne: 6. 2. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkui$ebna kamene a kameniva, s.r.o.

Zkugebni laboratof

Husova 2274, 508 01 Hofice

Poiadové
gislo!

Piesny nazev
zku$ebniho postupu/metody

Identifikace
zkufebniho postupu/metody?

PFedmét zkoufky

8917

Stanoveni rozpustnosti
fileru ve vodé

CSN EN 1744-1+A1,
kap. 16.2

Kamenivo

90!

Stanoveni silikatového
rozpadu ve vzduchem
chlazené vysokopecni
strusce

CSN EN 1744-1+Al,
kap. 19.1

Vysokopecni struska

91

Stanoveni Zeleznatého
rozpadu ve vzduchem
chlazené vysokopecni
strusce

CSN EN 1744-1+Al,
kap. 19.2

Vysokopecni struska

92!

Stanoven{ alkalické
rozpinavosti —
Dilatometricka zkouska

STN 72 1179, kap. 7

Kamenivo

93!

Stanoveni vlivu vyluhu
z recyklovaného kameniva
na pocatek tuhnuti cementu

CSN EN 1744-6

Kamenivo

94!

Stanoveni ztraty Zihanim
kameniva z popela ze
spaloven komunalnfho
odpadu (kamenivo MIBA)

CSN EN 1744-7

Kamenivo

95!

Tridici zkouska ke
stanoveni obsahu kovit
v kamenivu z popela ze

spaloven komunélniho
odpadu (kamenivo MIBA)

CSN EN 1744-8

Kamenivo

96!

Stanoveni rozpadavosti
kameniva z vysokopecni
strusky pafenim

v autoklavu

TP 138, priloha A

Kamenivo

97

Neobsazeno

98

Neobsazeno

99!

Zkusebni metody pro
bfidlici a karbonatovou
biidlici

C'SN EN 12326-2,
kap.5-12,14-16

Bfidlice

100

Stanoveni rychlosti Sifeni
zvuku

CSN EN 14579

Kamen

101

Stanoveni soudinitele
linearni tepelné roztaznosti

Kamen
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Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 54/2023 ze dne: 6. 2. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkuiebna kamene a kameniva, s.r.o.
Zkugebni laboratof
Husova 2274, 508 01 Hofice

Pofadoveé Presny nazev Identifikace .

tisto! zkuZebniho postupu/metody zkugebniho pestupu/metody* Predmét zkouSky

102! |Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 14617-4 Umély kdmen
obrusu

103! | Stanoveni rozmérové CSN EN 14617-12 Umély kamen
stalosti

104" !Stanoveni rozmard, CSN EN 14617-16 Umély kdmen
geometrickych vlastnosti
a kvality povrchu tenkych
desek

105! | Stanoveni afinity mezi CSN EN 12697-11, kap. 5 | Kamenivo
pojivem a kamenivem

106 |Neobsazeno

107! : Stanoveni pfilnavosti CSN 73 6161 Kamenivo
asfaltovych pojiv ke
kamenivu

108 |Neobsazeno

109! |Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 1367-7 Porovité kamenivo
zmrazovani a rozmrazovani

110" | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 1367-8 Pérovité kamenivo

rozpadu

111" | Stanoveni stladitelnosti CSN EN 1097-11 Porovité kamenivo

' a pevnosti v tlaku

112! i Stanoveni mezerovitosti | CSN EN 1097-4 Kamenivo
suchého zhutnéného fileru

113" | Ovéfeni pfitomnosti CSN EN 1744-1+A1, Kamenivo
reaktivnich €astic sirniku | kap. 14.1
Zeleza

114! |Stanoveni obsahu CSN EN 1744-1+A1, Kamenivo
fulvokyselin kap. 15.2

115! | Stanovenf rozpustnosti CSN EN 1744-1+A1, Kamenivo
kameniva ve vodé, kromé& |kap. 16.1
fileru

116' |Stanoveni pracovniho ZkuSebni postup ¢. 07 Kamenivo
indexu (Piirutka: Technologie

upravy kameniva, autofi:
Ing. Hynek Cep a Ing.

R%Sgg g 4-' Praha
AL




Piiloha je nedilnou souddsti
osvéddleni o akreditaci &.: 54/2023 ze dne: 6. 2. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zku$ebna kamene a kameniva, s.r.o.
ZkuSebni laboratof
Husova 2274, 508 01 Hofice

Potadové Pfesny niazev Identifikace -
#islo! zkusebniho postupu/metody zkuiebniho postupu/metody? BliedmEtzkouSky
117" | Stanoveni relativni CSN 72 1018 Zeminy, kamenivo

ulehlosti nesoudrZznych
zemin

118" | Stanoveni propustnosti CSN EN ISO 17892-11 Zeminy, kamenivo

119" | Stanoveni abrazivity ZkuSebni postup &. 08 Kamenivo
(ON 72 1184, biezen 1991)

120! | Zkouska odolnosti proti DIN 52008, kap. 4.4.9.2.2 |Kéamen
korozi

121" | Stanoveni protiskluznosti | CSN EN 16165 Kémen
povrchi pro p&si — Metody
hodnoceni

122! | Stanoveni vyiky CSN EN 1097-10 Kamenivo
vzlinavosti vody

1232 | Stanoveni vodou CSN EN 1744-1+A1, kap. 7 | Kamenivo
rozpustnych chloridovych
soli Volhardovou metodou

1242 | Stanoveni vodou CSN EN 1744-1+Al, kap. 8 | Kamenivo
| rozpustnych chloridovych
: soli potenciometricky

1252 | Stanoveni vodou CSN EN 1744-1+Al, kap. |Kamenivo
: tozpustnych sirant 10
1262 | Stanoveni obsahu celkové |CSN EN 1744-1+A1, kap. |Kamenivo
siry 11
1272 | Stanoveni siranti CSN EN 1744-1+Al1, kap. |Kamenivo
| rozpustnych v kyseling 12
128? | Stanoveni oxidu TS 20 Kamenivo
vapenatého a hofe¢nat¢ho | (CSN 72 1216)
komplexometrickou
metodou (titradné)
1292 | Stanoveni reaktivnosti CSN 72 1179, kap. A Kamenivo
kameniva s alkéliemi
chemickou zkouskou
130? | Stanoveni reaktivnosti STN 72 1179, kap. 6 Kamenivo
kameniva s alkaliemi
chemickou zkouskou
1312 |Stanoveni ztraty *hdnim | CS HaTRAl Kamenivo
kap..37 )
s .
£ ™

o
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Priloha je nedilnou soudisti
osvéddeni o akreditaci &.: 54/2023 ze dne: 6. 2. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o.
ZkuSebni laboratof
Husova 2274, 508 01 Hofice

v piipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u potadového
¢isla oznadeny hv&zditkou; &iselny index u pofadového &isla zkoutky oznaduje &islo pracovists (1,2), kterym
Je zkouska zajisfovéna (identifikace pracovi¥t je uvedena na prvni stran& tohoto dokumentu)

u datovanych dokumentil identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,

unedatovanych dokumentf identifikujicich zku$ebni postupy se pouziva nejnové&ji vydani uvedeného postupu
(v&etné vEech zmén)

2

Dodatek:
Flexibilni rozsah akreditace.

Poiadovi Cisla zkouek
1-42,44-96,99-105,107,109- 115,117,118, 120 - 127, 129 - 131

Laboratot miize modifikovat v dodatku uvedené zkugeb etedy v dané oblasti akreditace p¥i zachovani
principu mé&¥eni. U zkousek v dodatku neuvedenyge \g@iﬁﬁ@e abpratot uplatfiovat flexibilni pfistup k rozsahu
akreditace. N GO;-

o
£
>
%, RARCOM AKREDITAR GRGAN
© 3

~3—

D
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0
(3]
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Priloha je nedilnou soud4sti
osvédéeni o akreditaci &.: 54/2023 ze dne: 6. 2. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Zku¥ebna kamene a kameniva, s.r.o.

Zkusebni laboratof

Husova 2274, 508 01 Hofice

Vzorkovani:
Po¥adové Piesny nazev Identifikace Predmét odbéru
Zislo! postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku®
112 | Odbér vzorkt kameniva | CSN EN 932-1 Kamenivo
Zmens}ovéni laboratornich CSN EN 932-2
vzorki
212 | Odbér vzorkd kamene CSN 72 1152 Ptirodni stavebni kamen
3! | Odbér vzorkt pro TP 137, kap. 6.3 Kamenivo
reaktivnost kameniva
s alkdliemi
412 | Odbér kameniva pro vodni | CSN EN 13383-2, kap. 4 | Kémen, kamenivo
stavby
5' | Odbér vzorka - Hrubé CSN EN 1467, Priloha A | Kamen
bloky
6! | Odbér vzorkt - Hrubé CSN EN 1468, Pfiloha A  |Kamen
desky
7' | Odbgr vzorki - Obkladové |CSN EN 1469 ed. 2, Kamen
desky kap. 5.2
8! | Odbér vzorkd - Tenké CSN EN 12057 ed. 2, Kamen
desky kap. 5.2
91 | Odbér vzorkt - Podlahové | CSN EN 12058 ed. 2, Kamen
a schodist'ové desky kap. 5.2
10" | Odbér vzorkt - Rozmémé | CSN EN 12059+A1, Kémen
kamenné vyrobky Pfiloha A
111 | Odbér vzorki - Zdici prvky | CSN EN 771-5+A1, Kémen
z umé&lého kamene Pt#iloha A
12! | Odb¥r vzorkd - Zdici prvky | CSN EN 771- 6+A1, Kamen
z piirodniho kamene P¥iloha A

' tiselny index u poFadového &isla vzorkovin{ oznaduje &islo pracovists (1,2), kterym je vzorkovani zajisfovano
(identifikace pracoviit’ je uvedena na prvni stran& tohoto dokumentu).
? u datovanych dokumentii identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétnf postupy,
u nedatovanych dokumentii identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouZiva nejnovéjii vydani uvedensého
postupu (v8etn® viech zmén)

Vysvétlivky:

ISO/TS - Technicka specifikace normy [SO

OTPSZ ~ Obecné technické podmmky Spravy Zeleznic, statni organizace
TP - Techmcke podmmky ] inisterstvem dopravy

DAfStb - Richtlinie

DIN




